CuAl11Fe4

CuAIl10Fe EN 1982 CC331G
CuAl11Fe4 UNI 5274

Qui di seguito riportiamo la composizione chimica e le principali proprieta meccaniche della
lega.

Cu Ni Pb Sn Zn P Al Fe Mn Sb S Si

Min.
85,0 -

Max
89,5 1,5 0,10 0,2
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